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RELAVERA COMUNITARIA DEFINITIVA 



• Cuanto de oro tiene y como esta presente? 

• Cuanto de Cobre tiene y en que forma o 
mineral esta ? 

• Cuanto de metales pesados tienen y como 
están presentes? 

 





OBJETIVO GENERAL 
 

• Diseño de la metodología de investigación  de 
los relaves producidos por la pequeña minería 
y minería artesanal del distrito minero de 
Zaruma – Portovelo (El ORO - ECUADOR), para 
la recuperación de Oro y concentrados de 
Cobre. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ETAPAS 
 

• Definir el marco geológico  general  del distrito 
minero de Zaruma-Portovelo. 
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• Definir la situación actual de las operaciones 
de procesamiento por parte de las plantas de 
beneficio de la pequeña minería y minería 
artesanal y de los relaves producidos en el 
distrito minero de Zaruma- Portovelo. 

 



• Definir una metodología para el muestreo de 
relaves  del distrito minero de Zaruma-
Portovelo. 



• Sugerir la realización de análisis para análisis 
mineralógicos por medio de microscopia 
óptica y  por medio de técnicas instrumentales 

 

     

 



• Diseñar las pruebas metalúrgicas a realizarse a 
las muestras de relaves del distrito minero de 
Zaruma – Portovelo para la recuperación de 
oro y concentrados de cobre  



ANTECEDENTES 

• Proyecto PRODEMINCA  ( proyecto de 
asistencia técnica para el desarrollo minero y 
control medioambiental)  1993 – 2000. 

• Ley minera 29 de Enero del 2009. 

• Creación del INIGEMM (Instituto de 
Investigaciones geológicas Mineros y 
metalurgicas )  

• Reforma a la ley minera 13 de Junio 2013 

 



DESARROLLO 

• Este estudio servirá de base para desarrollar 
un proyecto en el cual se tenga presenta la 
ejecución del reprocesamiento de estos 
relaves, gerencionamiento de la relavera 
comunitaria  y la disposición adecuada de los 
mismos. 



RESULTADOS PREVIOS 

 Realización de análisis en el GEA, con una 
muestra procedente de una planta de 
beneficio del DM ZP. 



PORTO VELO

01-083-0983 (C) - Chalcopyrite - CuFeS2

00-007-0042 (I) - Muscovite-3T - (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2

01-079-1270 (C) - Clinochlore - (Mg2.96Fe1.55Fe.136Al1.275)(Si2.622Al1.376O10)(OH)8

00-005-0592 (I) - Galena, syn - PbS

01-071-2219 (C) - Pyrite - FeS2

01-075-1592 (C) - Orthoclase - KAlSi3O8

00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2

PORTO VELO - File: PORTO VELO.RAW - Start: 3.000 ° - End: 69.925 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 141. s - Generator kV: 40 kV - Generator mA: 20 mA - Divergence slit: V20
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GRANULOMETRÍA 



• La muestra de relave tiene un P 80 = 219 µm 

 

• Relaves típicos de Sudáfrica  tiene un tamaño 
de partícula 74 µm pasante del 75 %. 

•  Con contenidos de oro de menos el 1 g/t. 
(MUIR A. J., MITCHELL J., FLATMAN S. R., SABBAGHA C. 2005. A practical guide to retreatment of gold 

processing residues. MINERALS ENGINEERING. 18. 811-824.) 



QEMSCAN 
Qemscan 

Calcopirita 0,65 
Calcosina/digenita 0,01 
Covelina 0,01 
Enargita 0,01 
Pirita 9,66 
Molibdenita 0,19 
Esfalerita 6,75 
Galena 1,19 
Otros sulfuros 0,12 
Cuarzo 59,24 
Feldespatos 1,29 
Piroxenos 0,08 
Amfiboles 0,07 
Clorita 2,53 
Alunita 0,05 
Micas 12,21 
Kaolinita 0,97 
Talco 0,09 
Sulfato de Ca 0,01 
Epidota 0,09 
Granate 0,33 
Otros silicatos 0,09 
Carbonatos 0,40 
Fosfatos 0,17 
Sulfatos 0,01 
Rutilo/Anatasa 0,51 
Oxidos de Fe 2,04 
Otros 1,23 



PRODUCTOS DEL ESTUDIO 

• Se obtendrá la metodología para  desarrollar 
el  diagrama de flujo para el reprocesamiento 
de los relaves del distrito minero de Zaruma – 
Portovelo para la recuperación de oro y 
concentrados de cobre, con lo que se genera 
un conocimiento aplicativo para la mejora de 
los procesos en este caso de beneficio. 

 



PRODUCTOS DEL ESTUDIO 

• Si es viable el reprocesamiento de estos 
relaves antes de su disposición final se podrá 
obtener un relave para proseguir en un 
estudio sobre el correcto gerencionamiento 
de la relavera comunitaria , correcta 
disposición , manejo , transporte y también 
como el desarrollar un programa que dará pie 
para un estudio en la correcta estabilización 
de acuerdo a su mineralogía con lo que se da 
un importante aporte al medio ambiente. 
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