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ENERGIA E INCERTIDUMBRE PARA CONCENTRAR 
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Alimentación 

100% - 10 # (1,6 mm) 

Pruebas de  

moliendabilidad 

Pulpa 35-40 % sólidos 

30% + 65 # (0,21 mm) 

Concentrado rougher o primario 

compósito de varias flotaciones 

Colas o relaves 

rougher o primarios 

Cola o relave 

Primera 

Limpieza 

Cola o relave 

Segunda Limpieza 

Concentrado 

Segunda 

Limpieza 

Concentrado 

Primera 

Limpieza 

EL TEST METALÚRGICO 



EVENTO POTÁSICO 

TEMPRANO

Vetillas “A” 

K Fto., Magnetita, 

Albita y Cuarzo 

 

Vetillas “EB”  

Biotita 

EVENTO POTÁSICO 

TARDÍO 

 

Cataclasitas y Vetillas 

K Fto., Albita y Cuarzo 

Núcleo Estéril 

Oxido Fe, Ti 

Intrusivo 

“Protore” 

Zona de 

Transición 

Frágil - Dúctil 

Py  

(Cp) 

Py - Cp 

(Cv) 

Cp - Py  

(Bo - Dg - Cv) 

Bo - Cp 

(Dg - Cv) 

Bo - Dg 



EVENTO MOLIBDENO 

 

Vetillas “B” 

Cuarzo - Molibdeno - 

Calcopirita. 
Mo - Cp 



EVENTO          

SERICITA GRIS VERDE 

 

Vetillas “C” 

Sericita 

Dg - Bo 

(Cp) 

Bo - Dg 

(Cp) 

Bo - Cp 

(Dg) 

Cp - Bo 

(Dg) 

Cp 



EVENTO                        

CUARZO - SERICÍTA 

 

Vetillas “D” 

Cuarzo con halo sericítico y 

sutura central de sulfuros. 

Py - Cp 

Py - Bo 

Py - Cv 

Py - Dg 



EVENTO AA 

 

Vetillas Tardías 

Cuarzo, Arcilla, 

Alunita  

Py - En 

(Bl) 

Py - Bl 

(En) 



MENA ( 1 - 10 % ) 

 Tipo Sulfuros y Oxidos de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensidad (Cantidad absoluta entre sulfuros)  

 

 

 

 

Modo de ocurrencia                              

Cu  :   Cc, Dg , Cv , Bo, En , Cp. (At, Chr, Chc, Azr, etc. )* 

Fe  :   Py, Cp,  Bo (Hm, Mt, limonitas, etc.)* 

Mo  :   Mo 

As  :   En, Luz, Ten. 

Zn  :   Bl. 

Sb  :   Fam, Luz, Tet. 

 

. 

GANGA ( 90  - 99 %) 

  

Litología (Roca Original ) 

 

 

   

Alteración 

 

 

 

   

 

 

Aire ( Fracturamiento ) 

 

 

Humedad (Sub-estimación de finos) 

Peso específico real  Pespecífico aparente (sobre-estimación de finos). 

 

 

Tipo 

Intensidad 

Modo de ocurrencia 

CuCo 

RECUPERACION 

* 

 

RECUPERACION 

DUREZA “Mineral”** 

DUREZA “Roca” 

RECUPERACION 

CuCon 

 

 

DUREZA 

Diseminación (tamaño de grano) 

Vetillas  

Vetas 

Brechas 

Asociaciones 

 

 

 

 

VARIABLES METALURGICAS 

           AFECTADAS 

OPERACIÓN 

 UNITARIA 

FLOTACION 

 

Relación Py/Sulfuros de Cu 

Impurezas 

 

 

 

MOLIENDA 

Granulometría 

Liberación 

 

 

 

 

 

CHANCADO  

Granulometría 

 

MOLIENDA 

Granulometría 

Liberación 

 

FLOTACION 

Insoluble 

(Cuarzo, Arcillas) 

Consumo y tipo de 

reactivos 

 

TRONADURA 

CHANCADO 

Granulometría 

VARIABLES GEOLOGICAS 



HIDROTERMAL TEMPRANO 
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HIDROTERMAL PRINCIPAL 

ENERGIA PARA SEPARAR EL ELEMENTO DE INTERÉS 



Cc 70     

Cv 35     

Cp 60     

En15     

Bo 10    

Py 310 

Cc 14     

Cv 7     

Cp 12     

En 3     

Bo 2     

Py 62 

Cc 5.60 14   

Cv 4.68 7    

Cp 4.20 12   

En 4.44 3    

Bo 5.07 2    

Py 5.02 62 

Cc 15,92     

Cv 6,69     

Cp 10,14     

En 2,68     

Bo 2,04     

Py 62,63 

Cu Cc 12,7     

Cu Cv 4,38     

Cu Cp 3,51     

Cu En 1,30     

Cu Bo 1,29 

Cu Cc 54,80     

Cu Cv 8,89     

Cu Cp 5,14     

Cu En 5,59     

Cu Bo 5,57 

1 % en Volumen  de cada 

especie relativa al 100 % 

del total de los Sulfuros 

2 Transformación a % 

en Peso de cada 

especie relativo al 100 

% del total de los 

Sulfuros 

3 % en Peso de cada 

especie relativo al 100 

% del total de los 

Sulfuros 

4 % en Peso  de cobre 

aportado por cada 

especie relativo al 100 % 

del total de los Sulfuros 

5 % en Peso  de cobre 

aportado por cada 

especie relativo al 100 % 

del total de los Sulfuros 

de Cobre 

6 % en Peso  absoluto de 

cobre aportado por cada 

especie respecto al 

Mineral 

7 % en Peso  

absoluto de 

cada especie 

sulfurada de 

cobre respecto 

al Mineral 
Cu Cc 0,47     

Cu Cv 0,16     

Cu Cp 0,13     

Cu En 0,05     

Cu Bo 0,05 

Ley de Cu 

Cc 0,58     

Cv 0,24     

Cp 0,37     

En 0,10     

Bo 0,07 

CUCO EN EL ÁMBITO IN SITU 



CONTENIDO EN PESO BASE MINERAL 
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<30 Primario 

Secundario Débil/Cv>Cc 

Secundario Fuerte/Cc>Cv 
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Atributo Estructural 
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<82 Primario 

Secundario Débil/Cv>Cc 

Secundario Fuerte/Cc>Cv 
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Dominios Alteración - Mineralización 
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>90 

86-88 

Atributo Estructural 
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Núcleo 

High 

Grade 

Veins >90 
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MUCHAS GRACIAS… 

QUE TENGAN UN BUEN FIN DE SEMANA 


